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1 Auftrag

1.1 Auftragschronologie

Datum Eingang Auffrag
2008-11-04 2008-11-05 Prafung der Entzindbarkeit gemds EN 1021 Teil 1 und 2.

1.2 Prifmuster

Nr.  Eingang Musterbezeichnung Material
1 2008-11-05 M "p23" Textiles FiGichengebilde, 2 Ifm

Q1) Probenelngang vom Kunden belgesteliter Proben. (2) Probe vom OTl gezogen.

2 Befund / Durchgefiihrte Prifungen

2.1 Beschreibung des Prifmusters
Beschreibung des Prafmusters gemda DIN 60 000

Ergebnis
Gepruftes Muster: 1

Faserart gemdagB DIN 60 001 Teil 1 und DIN ISO 2076 80% Wolle
20% Polyamid
(laut Angabe des Antragstellers)

Technologische Einreihung Gewebe
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2.2 Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébel,
Teil 1: Zindquelle: glimmende Zigarette

Prifungsbedingungen U

Prafvorschrift; EN 1021 Teil 1
Art der Polsterung: angefertigte Polsterung mit B2-Schaum

Ergebnis
Geprdftes Muster: 1

Zigarette 1 Zigarette 2
Entzindung: keine keine
Schwelkriterien
Gefdahrliche, eskalierende Verbrennung: nein nein
PrOfeinheit aufgezehrt: nein nein
Schwelen bis zu den Kanten: nein nein
Schwelen durch die gesamte Dicke: nein nein
Schwelen Uber mehr als 1 Stunde: nein nein
Mehr als 100 mm von der ZUndquelle entfernt: nein nein
Brennkriterien
Gefdhrliche, eskalierende Verbrennung: nein nein
PrUfeinheit aufgezehrt: nein nein
Brennen bis zu den Kanten: nein nein
Brennen durch die gesamte Dicke: nein nein

2.3 Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébel,
Teil 2: Zindquelle: Eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme

Prifungsbedingungen &

Prafvorschrift; EN 1021 Teil 2
Art der Polsterung: angefertigte Polsterung mit B2-Schaum

Ergebnis
Gepruftes Muster: 1

Flamme 1 Flamme 2
Entzindung: keine keine
Schwelkriterien
Gefdhrliche, eskalierende Verbrennung: nein nein
Prifeinheit aufgezehrt: nein nein
Schwelen bis zu den Kanten: nein nein
Schwelen durch die gesamte Dicke: nein nein
Schwelen Uber mehr als 1 Stunde: nein nein
Mehr als 100 mm von der ZUndquelle entfernt: nein nein
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Brennkriterien

Gefdhrliche, eskalierende Verbrennung: nein nein
Prafeinheit aufgezehrt: nein nein
Brennen bis zu den Kanten: nein nein
Brennen durch die gesamte Dicke: nein nein
Brennen Uber mehr als 120 s: nein nein

3 Anmerkungen

Muster
Die Ergebnisse durchgefuhrter Prifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdriicklich eine gegentellige schrifiche Vereinbarung besteht, st keine zerstérungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI Uber, welches auch berechtigt ist, tber
Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfligen.

Qualitdtsmanagement und Akkreditierung
Alle Leistungen untferliegen einem Qualit&tsmanagementsystem nach EN SO 17025.

Das OTi st fur unterschiedliche Priifungen von mehreren Organisationen akkredifiert sowie als PrUfstelle 0534 in
unterschiedlichen Bereichen nofifiziert. (hitp.//ec europo eu/enterprise /newapproach/nondo/).

Die Prifstellenakkredifierung durch das BMwA erfolgte zuletzt unter AZ 92.714/0211-1/12/2007 (Akkreditierte Einzel-
verfahren sind mit dem Prifstellenlogo als solche gekennzeichnet), die Akkreditierung fur Prifung und Uberwachung
von Bauprodukten durch das Osterreichische Institut flr Bautechnik. Details und weitere Akkreditierungen auf
Anfrage oder unter www.oeti.at,

Ausfertigung

Die gllfige Erstausferfigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Fur Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet,

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche - vom Reportersteller nicht autorisierte - Verénderungen, Ergénzungen
oder Verfdlschungen eines Reports sowohi zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschiégigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports untertiegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veroffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem Fall der widerrufiichen, schiiflichen Einwiligung des
OTI - Institut fir Okologle, Technik und Innovation. Reports dlirfen ohne ausdriickliche Zustimmung nur in voller Lange
reproduziert werden.

Reportende




