LoSoFERE TESTING INSTITUTE 8 R L. - Via Otgjiate, 15 - 22070 OLTRONA DI 8 MAMETTE (CO}

PROVA DI REAZIONE AL FUOCO NON Al FINI DELL'OMOLOGAZIONE

{ Come pravisto dalfart. 2 - Punto 2.4 - DM 268 6.64 » suncesssve modifichs del DM 382007 3

Numero L.S FIRE: NC01933 / 00000

MATERIALE SOTTOPOSTO AD ESAME :

Produttore :

VESCOM FABRICS ITALIA s.a.s.
VIA DELLA ASSUNTA, 56

20141 MILANO (M

Denominazione Commerciale

ZANZIBAR
ldentificazione del Materiale: L. 8 FIRE/NC01833/00000

METODI DI PROVA APPLICATI E RISULTATI CONSEGUITI

- Metodo secondo la norma UNI 9175  Classe assegnabile UNO | EMME
Sulla base dei risultati delle prove sopracitate, al materiale & attribuita la:
CLASSE: UNO I EMME

Impiego: Rivestimento per Mobile Imbottito Destinato a Sedersi
Posa in opera | mmmmmmmmere
Documentazione allegata:
- Rapp. Tecnico di Prova nr. L.S.FIRE/NC01933 700000/ 04 del 05-12-2011

e relativi allegati.

OLTRONA DI 8. MAMETTE, 05.12.2011

{L DIRETTORE TECNICO

- Maddalena Pezzani -

L indicaziont sopoa fomite st ciferiscone al solo campione testato un quantitaive del quale, wificente alfa sipegaone duily paeve, ¢ teatlonus presan questo Labiiotono.

A casar i uso defla presente, Y dvpondenza dulls produzione af campiors testate ¢ wspoasabilih ded prodution.
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ESEMPLARE ORIGINALE




